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Tabela nr 1

                                         
Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych 
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Qhn I nB G1 Przyjęto, że nasypy budowlane występują w stanie średniozagęszczonym 

Crm-Pc

IIA Gp, Pg G4 C - 0,45 17 2,10 10,80 9,55 12,14 17,35 0,60 1±0,10

IIB Gp, Pg G4 C - 0,20 12 2,20 14,80 16,96 20,58 29,40 0,60 1±0,10

IIC Gp, Pg G4 C - 0,10 12 2,20 16,40 22,11 26,04 37,20 0,60 1±0,10
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